
 

 

Nader bodemonderzoek asbest en grondwater 

Veersedijk 213-273 te Hendrik-Ido-Ambacht 

(2303/173/SF-02, versie 0) 

 
 

































































































































































Bijlage analyseresultaten asbest hmk ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

682607 91,3 21802 19902

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 4,9 968,2 100 16 1 0 16 13 19

4 - 8 mm 7,6 1516,7 100 0 0

2 - 4 mm 7,8 1542,9 50 <0.2 1 0 <0.2 0,3

1 - 2 mm 6,8 1357,9 20 0 0

0.5 mm - 1 mm 5,1 1017,1 5 0 0

< 0.5 mm 67 13374,75 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 19777,55 16 2 0 16 13 19,0

16 13 19

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

16 13 19

<2 <2 <2

16 13 19

<0.2 <0.2 <0.2

16 13 19

16 13 19Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

De fractie <500µm is niet onderzocht

Serpentijn asbest

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Monster Nr.

hmk

gehalte  (%)

MM01 SL16 (20-35) SL19 (0-25) SL20 (20-40)

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

nvt

nvt

nvt

asbestcement

interval (mg/kg ds)

ja
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Bijlage analyseresultaten asbest hmk ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

682608 83,7 14238 11922

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 1,2 142,7 100 110 3 1 110 85 130

4 - 8 mm 5,7 674,9 100 23 <0.2 <0.2 15 7 23 19 27

2 - 4 mm 13 1605,9 62 47 <0.2 <0.2 20 163 47 36 63

1 - 2 mm 12 1465,1 20 510 7,5 7,5 21 828 520 410 640

0.5 mm - 1 mm 10 1209,6 5 37 0,6 0,6 0 77 38 25 56

< 0.5 mm 56 6712,191 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 11810,39 720 8,3 8,3 59 1076 730 570 910,0

730 570 910

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 2

120 90 140

620 480 770

720 570 880

17 1,6 35

730 570 910

890 590 1200

chrysotiel amosiet

50 50

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn de volgende aantallen asbestverdachte vezels per 

asbestsoort gevonden:

Serpentijn asbest

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

koord/losse vezels

Monster Nr.

hmk

gehalte  (%)

SL01-6 SL01 (75-100)

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

nee

nee

verweerd asbestcement

asbestcement

interval (mg/kg ds)
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Bijlage analyseresultaten asbest jgr ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

682609 86,8 14672 12741

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,51 65,5 100 38 9 0 28 47 39 54

4 - 8 mm 1,4 173,1 100 24 5,8 0 22 30 25 35

2 - 4 mm 3,9 497,7 100 11 2,6 0 18 14 12 16

1 - 2 mm 8,2 1042,5 20 49 12 0 14 60 32 110

0.5 mm - 1 mm 11 1394,2 5 32 7,7 0 7 40 15 93

< 0.5 mm 74 9446,348 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 12619,35 150 37 0 89 190 120 300,0

190 120 300

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<2 <2 <2

190 120 300

150 100 240

37 22 61

190 120 300

520 320 850

chrysotiel amosiet

50 39

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn de volgende aantallen asbestverdachte vezels per 

asbestsoort gevonden:

Serpentijn asbest

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Monster Nr.

jgr

gehalte  (%)

SL02-3 SL02 (10-60)

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

nvt

nvt

nvt

asbestvezels in organisch materiaal

interval (mg/kg ds)
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Bijlage analyseresultaten asbest hmk ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

682610 81,1 15021 12180

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,15 18,1 100 20 0 1 20 17 22

4 - 8 mm 2,9 354,9 100 34 <0.2 0,6 0 14 35 30 41

2 - 4 mm 12 1518,9 66 90 1,4 4,5 0 821 96 78 110

1 - 2 mm 15 1859,1 20 530 8 27 0 383 570 430 720

0.5 mm - 1 mm 13 1586,2 5 100 1,5 5 0 70 110 70 150

< 0.5 mm 55 6735,163 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 12072,36 780 11 37 0 1289 830 630 1000,0

830 630 1000

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 2

<2 <2 <2

830 630 1000

780 610 970

48 20 81

830 630 1000

1300 810 1800

chrysotiel amosiet

50 20

nee

nvt

losse vezels

verweerd board

interval (mg/kg ds)

nee

Monster Nr.

hmk

gehalte  (%)

SL02-4 SL02 (60-100)

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn de volgende aantallen asbestverdachte vezels per 

asbestsoort gevonden:

Serpentijn asbest
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Bijlage analyseresultaten asbest hmk ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

682611 89,6 14632 13116

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,23 29,9 100 14 1 0 14 9,2 18

4 - 8 mm 0,36 47,8 100 0,3 2 0 0,3 0,2 0,4

2 - 4 mm 0,46 60,4 101 0 0

1 - 2 mm 1,1 140,7 21 0 0

0.5 mm - 1 mm 2,8 367,7 5 0 0

< 0.5 mm 94 12350,53 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 12997,03 14 3 0 14 9,4 19,0

14 9,4 19

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

14 9,4 19

<2 <2 <2

14 9,4 19

<0.2 <0.2 <0.2

14 9,4 19

14 9 19

nvt

nvt

nvt

asbestcement

interval (mg/kg ds)

ja

Monster Nr.

hmk

gehalte  (%)

SL03-2 SL03 (0-50)

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

De fractie <500µm is niet onderzocht

Serpentijn asbest
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Bijlage analyseresultaten asbest fha ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

682612 84,6 14713 12441

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,23 29,2 100 0 0

4 - 8 mm 0,88 109 100 7,3 1 0 7,3 5,8 8,7

2 - 4 mm 1,2 154,3 100 3,7 <0.2 3 9 3,7 3,2 4,3

1 - 2 mm 1,7 205,8 20 <0.2 <0.2 0 1 <0.2 <0.2

0.5 mm - 1 mm 3,5 436,6 5 0 0

< 0.5 mm 92 11392,26 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 12327,16 11 4 10 11 9 13,0

11 9 13

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

8 6,4 9,6

3,1 2,6 3,7

11 9 13

<0.2 <0.2 <0.2

11 9 13

11 9 13

chrysotiel

36

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm is het volgende aantal asbestverdachte vezels voor de 

volgende asbestsoort gevonden:

Serpentijn asbest

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

board

Monster Nr.

fha

gehalte  (%)

SL05-3 SL05 (0-45)

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

nee

nee

koord

asbestcement

interval (mg/kg ds)
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Bijlage analyseresultaten asbest hmk ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

682613 87,9 14818 13026

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,28 36,4 100 0 0

4 - 8 mm 0,96 125,6 100 0 0

2 - 4 mm 2 256 100 2 0 8 2 1,7 2,2

1 - 2 mm 2,2 283,3 21 0,6 0 2 0,6 <0.2 2

0.5 mm - 1 mm 2,7 348,9 6 <0.2 0 1 <0.2 0,7

< 0.5 mm 91 11857,33 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 12907,53 2,7 0 11 2,7 1,9 4,9

2,7 <2 4,9

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<2 <2 <2

2,7 1,9 4,9

2,7 1,9 4,9

<0.2 <0.2 <0.2

2,7 <2 4,9

3 <2 5Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Serpentijn asbest

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Monster Nr.

hmk

gehalte  (%)

SL07-2 SL07 (30-80)

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

nee

nvt

vlakke plaat

losse vezels

interval (mg/kg ds)

nee
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Bijlage analyseresultaten asbest jgr ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

682614 79,8 15084 12043

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 3,3 401,3 100 0 0

4 - 8 mm 10 1208,2 100 0,4 1,2 0 3 1,6 1,3 1,9

2 - 4 mm 13 1552,8 65 4,1 0 4 4,1 2,6 7,2

1 - 2 mm 10 1231,8 20 8 0 3 8 2,5 23

0.5 mm - 1 mm 7,9 946 6 14 0 3 14 3,1 47

< 0.5 mm 55 6595,428 0,2 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 11935,53 27 1,2 0 13 28 9,5 79,0

28 9,5 79

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 2

<2 <2 <2

28 9,5 79

27 8,6 78

1,2 1 1,5

28 9,5 79

39 19 93Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Serpentijn asbest

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Monster Nr.

jgr

gehalte  (%)

SL08-2 SL08 (0-50)

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

nee

nvt

asbestvezels in organisch materiaal

board

interval (mg/kg ds)

nee
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Bijlage analyseresultaten asbest jgr ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

682615 87,4 15388 13444

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,32 43 100 0 0

4 - 8 mm 0,68 91,3 100 1,3 0 3 1,3 1,1 1,4

2 - 4 mm 1,3 169,2 100 0 0

1 - 2 mm 2 262,4 21 0 0

0.5 mm - 1 mm 4,1 554,6 5 0 0

< 0.5 mm 91 12208,71 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 13329,21 1,3 0 3 1,3 1,1 1,4

<2 <2 <2

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<2 <2 <2

1,3 1,1 1,4

1,3 1,1 1,4

<0.2 <0.2 <0.2

<2 <2 <2

<2 <2 <2

nvt

nvt

nvt

asbestvezels in organisch materiaal

interval (mg/kg ds)

nee

Monster Nr.

jgr

gehalte  (%)

SL12-3 SL12 (0-50)

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Serpentijn asbest

D
O

C
-1

3
-2

2
8

8
6

3
4

8
-N

L
-P

1

Blad 1 van 1

DirecteurKamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V.



Bijlage analyseresultaten asbest etb ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

682616 88,6 15028 13308

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,48 64,4 100 0 0

4 - 8 mm 0,39 52,3 100 0 0

2 - 4 mm 0,83 109,9 100 0 0

1 - 2 mm 1,7 223,4 21 0 0

0.5 mm - 1 mm 4,7 628,7 5 0 0

< 0.5 mm 91 12106,03 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 13184,73 0 0

<2 <2 <2

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<2 <2 <2

<2 <2 <2

<0.2 <0.2 <0.2

<0.2 <0.2 <0.2

<2 <2 <2

<2 <2 <2

nvt

nvt

nvt

nvt

interval (mg/kg ds)

nvt

Monster Nr.

etb

gehalte  (%)

SL13-2 SL13 (0-50)

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht 
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

De fractie <500µm is niet onderzocht
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Bijlage analyseresultaten asbest hmk/jgr ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

682617 75,3 17682 13320

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 1,8 235,3 100 0 0

4 - 8 mm 5,3 711,7 100 6 <0.2 0 7 6,1 5,2 7,1

2 - 4 mm 6 795,2 100 21 0,3 0 4 22 18 25

1 - 2 mm 7,2 961,3 20 19 0,3 0 36 20 13 29

0.5 mm - 1 mm 11 1404,1 5 0 0

< 0.5 mm 68 9108,78 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 13216,38 47 0,7 0 47 47 36 62,0

47 36 62

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<2 <2 <2

47 36 62

47 36 60

0,7 <0.2 1,5

47 36 62

54 36 75

chrysotiel

14

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm is het volgende aantal asbestverdachte vezels voor de 

volgende asbestsoort gevonden:

Serpentijn asbest

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Monster Nr.

hmk/jgr

gehalte  (%)

SL14-7 SL14 (100-140)

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

nvt

nvt

nvt

asbestvezels in organisch materiaal

interval (mg/kg ds)

nee
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Bijlage analyseresultaten asbest fha ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

682618 94,1 15291 14389

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,9 129 100 0 0

4 - 8 mm 1,9 269,2 100 1 <0.2 0 4 1,1 0,9 1,3

2 - 4 mm 1,5 218,4 100 3 <0.2 0 19 3,2 2,7 3,7

1 - 2 mm 2,4 341,1 20 11 <0.2 0 18 11 6,3 19

0.5 mm - 1 mm 6,3 905,3 5 0,4 0 3 0,4 <0.2 1,2

< 0.5 mm 86 12385,53 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 14248,53 15 0,4 0 44 16 10 25,0

16 10 25

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<2 <2 <2

16 10 25

15 9,8 25

0,4 <0.2 0,7

16 10 25

19 10 32

chrysotiel amosiet crocidoliet

40 3 3

nee

nvt

losse vezels

asbestcement

interval (mg/kg ds)

nee

Monster Nr.

fha

gehalte  (%)

SL22-3 SL22 (40-70)

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn de volgende aantallen asbestverdachte vezels per 

asbestsoort gevonden:
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Bijlage analyseresultaten asbest hmk ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

682619 92,2 14840 13681

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 4,3 590,8 100 0 0

4 - 8 mm 4,7 644,7 100 0 0

2 - 4 mm 3,8 516,4 100 0 0

1 - 2 mm 4,2 573,3 20 0 0

0.5 mm - 1 mm 7,1 967,5 5 0 0

< 0.5 mm 75 10265,45 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 13558,15 0 0

<2 <2 <2

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<2 <2 <2

<2 <2 <2

<0.2 <0.2 <0.2

<0.2 <0.2 <0.2

<2 <2 <2

<2 <2 <2

nvt

nvt

nvt

nvt

interval (mg/kg ds)

nvt

Monster Nr.

hmk

gehalte  (%)

SL23-1 SL23 (40-80)

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

De fractie <500µm is niet onderzocht
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Bijlage analyseresultaten asbest etb ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

682620 89,2 16799 14992

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 1,1 159,7 100 0 0

4 - 8 mm 1,3 193,4 100 0 0

2 - 4 mm 1,6 246,4 100 0 0

1 - 2 mm 2,1 316 21 0 0

0.5 mm - 1 mm 4,7 705,5 5 0 0

< 0.5 mm 88 13250,24 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 14871,24 0 0

<2 <2 <2

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<2 <2 <2

<2 <2 <2

<0.2 <0.2 <0.2

<0.2 <0.2 <0.2

<2 <2 <2

<2 <2 <2Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

De fractie <500µm is niet onderzocht

Serpentijn asbest

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht 
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Monster Nr.

etb

gehalte  (%)

SL24-4 SL24 (50-100)

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

nvt

nvt

nvt

nvt

interval (mg/kg ds)

nvt
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Bijlage analyseresultaten asbest lbi ####### 8-5-2007
Analist:

Nat gewicht
(g)

710591 79,2 14610 11567

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest
(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens
>20 mm 6 692,5 100 0 0

8 - 20 mm 3,2 364,4 100 0 0
4 - 8 mm 0,85 98,5 100 0 0
2 - 4 mm 0,88 102,2 101 <0.2 0 1 <0.2 <0.2
1 - 2 mm 0,98 112,8 24 0 0

0.5 mm - 1 mm 1,3 146,2 8 0 0
< 0.5 mm 86 9951,176 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 11467,78 0 1 <0.2 <0.2

<2 <2 <2

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1
<2 <2 <2

<2 <2 <2
<0.2 <0.2 <0.2
<0.2 <0.2 <0.2
<2 <2 <2

<2 <2 <2Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest
Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Serpentijn asbest

Hechtgebonden

Massa 
fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 
gewicht (g)

Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Monster Nr.

lbi

gehalte  (%)
SL01-7 SL01 (100-150)

Drogestof

Onderzoc
ht (%)

nvt
nvt

nvt

losse vezels

interval (mg/kg ds)

nee
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Bijlage analyseresultaten asbest hmk ####### 8-5-2007
Analist:

Nat gewicht
(g)

710592 65,9 22245 14670

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest
(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens
>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 3,8 559,4 100 0 0
4 - 8 mm 9,9 1449 100 1,1 0 4 1,1 0,9 1,3
2 - 4 mm 14 2018,5 50 1,6 0 3 1,6 0,8 3,4
1 - 2 mm 14 2076,7 20 2 0,4 0 7 2,3 0,8 5,9

0.5 mm - 1 mm 13 1867,9 5 0,4 0 5 0,4 <0.2 0,9
< 0.5 mm 45 6612,776 0,2 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 14584,28 5 0,4 0 19 5,4 2,7 12,0

5,4 2,7 12

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,
 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.
Conclusie:

Gemeten
Gehalte
(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 2
<2 <2 <2

5,4 2,7 12
5 2,6 11

0,4 <0.2 1
5,4 2,7 12

9 3 21

chrysotiel amosiet
15 40

nee
nee

losse vezels

board

interval (mg/kg ds)

nee

Monster Nr.

hmk

gehalte  (%)
SL14-8 SL14 (140-160)

Drogestof

Onderzoc
ht (%)

Hechtgebonden

Massa 
fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 
gewicht (g)

Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

losse vezels

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest
Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn de volgende aantallen asbestverdachte vezels per 
asbestsoort gevonden:

Serpentijn asbest
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Bijlage analyseresultaten asbest Jvo ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

682586 81,2 27949 22707

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 1,7 376,4 100 64 <0.2 0 57 64 51 76

4 - 8 mm 5 1146,3 100 69 2,4 0 341 71 59 83

2 - 4 mm 12 2651,7 38 260 13 0 972 270 220 320

1 - 2 mm 13 2887,4 17 420 21 0 794 440 350 540

0.5 mm - 1 mm 9,1 2072,4 5 1000 50 0 2046 1100 860 1300

< 0.5 mm 59 13465,63 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 100 22599,83 1800 87 0 4210 1900 1500 2300,0

1900 1500 2300

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 2

<2 <2 <2

1900 1500 2300

1800 1500 2200

87 47 130

1900 1500 2300

2700 2000 3500

chrysotiel amosiet

50 10

nee

nvt

losse vezels

board

interval (mg/kg ds)

nee

Monster Nr.

Jvo

gehalte  (%)

SL04-5+6 SL04 (30-75) SL04 (30-75)

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Er is minder dan de in de norm voorgeschreven minimale hoeveelheid monstermateriaal aangeleverd

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn de volgende aantallen asbestverdachte vezels per 

asbestsoort gevonden:

Serpentijn asbest
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Bijlage analyseresultaten asbest jgr ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

682587 84,6 29876 25290

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,77 195,6 100 5,3 2 0 5,3 4,3 6,4

4 - 8 mm 4,9 1234,3 100 26 0,7 9 19 27 22 31

2 - 4 mm 14 3656,1 27 130 6,7 0 48 140 97 200

1 - 2 mm 15 3793,3 13 28 1,4 0 56 30 20 43

0.5 mm - 1 mm 9,8 2490,2 5 33 1,7 0 63 35 23 51

< 0.5 mm 55 13806,87 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 100 25176,37 230 11 11 186 240 170 330,0

240 170 330

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 2

12 9,7 15

230 160 320

230 160 320

11 4,9 18

240 170 330

340 210 500

chrysotiel

50

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm is het volgende aantal asbestverdachte vezels voor de 

volgende asbestsoort gevonden:

Serpentijn asbest

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

verweerd asbestcement

Monster Nr.

jgr

gehalte  (%)

SL06-8+9 SL06 (70-100) SL06 (70-100)

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

nee

nee

asbestvezels in organisch materiaal

asbestcement

interval (mg/kg ds)

ja

D
O

C
-1

3
-2

2
8

9
8

8
8

7
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L
-P
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Bijlage analyseresultaten asbest Jvo ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

682588 80,8 27879 22529

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 2,2 499,1 100 31 <0.2 0 11 31 25 37

4 - 8 mm 7,6 1705,2 100 70 0,8 0 424 71 59 82

2 - 4 mm 13 3019,8 33 300 4,6 0 942 310 250 370

1 - 2 mm 12 2785,7 18 9500 140 0 6820 9600 8000 11000

0.5 mm - 1 mm 12 2701,6 5 660 9,9 0 2570 670 550 800

< 0.5 mm 52 11702,46 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 22413,86 11000 160 0 10767 11000 8900 12000,0

11000 8900 12000

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 2

<2 <2 <2

11000 8900 12000

11000 8900 12000

160 15 300

11000 8900 12000

12000 9100 15000

chrysotiel amosiet

50 15

nee

nvt

losse vezels

board

interval (mg/kg ds)

nee

Monster Nr.

Jvo

gehalte  (%)

SL09-8+9 SL09 (70-120) SL09 (70-120)

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Er is minder dan de in de norm voorgeschreven minimale hoeveelheid monstermateriaal aangeleverd

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn de volgende aantallen asbestverdachte vezels per 

asbestsoort gevonden:

Serpentijn asbest
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Bijlage analyseresultaten asbest Jvo ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

682589 83,9 29886 25060

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,74 186,3 100 0 0

4 - 8 mm 4 1009 100 5,3 5,1 0 11 10 8,7 12

2 - 4 mm 6,1 1539 50 5,1 <0.2 0 11 5,3 2,8 11

1 - 2 mm 8 1995,8 20 1,8 <0.2 0 32 1,8 1,2 2,9

0.5 mm - 1 mm 12 2946,9 5 3,3 <0.2 0 17 3,4 1,7 6,3

< 0.5 mm 69 17275,91 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 100 24952,91 15 5,3 0 71 21 14 32,0

21 14 32

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<2 <2 <2

21 14 32

15 9,9 26

5,3 4,5 6,5

21 14 32

68 55 91

chrysotiel amosiet

50 50

nee

nee

board

board

interval (mg/kg ds)

nee

Monster Nr.

Jvo

gehalte  (%)

SL10-3+4 SL10 (30-100) SL10 (30-100)

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

losse vezels

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn de volgende aantallen asbestverdachte vezels per 

asbestsoort gevonden:

Serpentijn asbest
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Bijlage analyseresultaten asbest etb ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

682590 87,0 27539 23961

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 0,28 66,3 100 0 0

4 - 8 mm 1,8 441 100 23 2,2 0 37 25 20 30

2 - 4 mm 3,6 873,2 50 49 1,5 0 84 51 36 70

1 - 2 mm 6,1 1464,9 20 130 2 0 47 140 84 210

0.5 mm - 1 mm 7,3 1758,3 5 31 0,5 0 12 32 14 63

< 0.5 mm 80 19242,09 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 100 23845,79 240 6,2 0 180 240 150 380,0

240 150 380

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<2 <2 <2

240 150 380

240 150 360

6,2 2 13

240 150 380

300 170 490

chrysotiel amosiet

50 50

nee

nee

board

losse vezels

interval (mg/kg ds)

nee

Monster Nr.

etb

gehalte  (%)

SL11-7+8 SL11 (70-120) SL11 (70-120)

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht 
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

verweerd asbestcement

Er is minder dan de in de norm voorgeschreven minimale hoeveelheid monstermateriaal aangeleverd

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn de volgende aantallen asbestverdachte vezels per 

asbestsoort gevonden:

Serpentijn asbest
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Bijlage analyseresultaten asbest Jvo ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

682591 87,8 29948 26282

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 1,6 429,1 100 56 3,9 7 0 60 47 73

4 - 8 mm 9,1 2387,9 100 58 0,5 62 0 58 47 70

2 - 4 mm 5,1 1350 50 7 <0.2 37 0 7,1 4,7 11

1 - 2 mm 5,1 1353,1 20 1,3 29 0 1,3 0,8 2,1

0.5 mm - 1 mm 11 2992,7 5 <0.2 2 0 <0.2 0,4

< 0.5 mm 67 17651,88 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 100 26164,68 120 4,6 137 0 130 99 160,0

130 99 160

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

130 99 160

<2 <2 <2

120 96 150

4,6 2,6 6,8

130 99 160

170 120 220Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

De fractie <500µm is niet onderzocht

Serpentijn asbest

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

nvt

Monster Nr.

Jvo

gehalte  (%)

SL18-6+7 SL18 (50-150) SL18 (50-150)

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

ja

nvt

asbestcement

asbestcement

interval (mg/kg ds)

ja
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Bijlage analyseresultaten asbest Jvo ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

682592 91,7 32273 29594

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 1,5 438,7 100 0 0

4 - 8 mm 1,5 429,9 100 0,6 1 0 0,6 0,4 0,8

2 - 4 mm 1,9 549,8 51 <0.2 0 2 <0.2 0,5

1 - 2 mm 3,4 999,9 20 0,5 <0.2 0 6 0,6 0,2 1,9

0.5 mm - 1 mm 8,2 2421,4 5 <0.2 0 4 <0.2 0,3

< 0.5 mm 83 24630,15 0,0 nvt nvt nvt nvt

Totalen 100 29469,85 1,4 1 12 1,5 0,7 3,4

<2 <2 3,4

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

0,6 0,4 0,8

0,9 0,4 2,7

1,4 0,7 2,7

<0.2 <0.2 0,7

<2 <2 3,4

<2 <2 10

chrysotiel crocidoliet

14 1

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn de volgende aantallen asbestverdachte vezels per 

asbestsoort gevonden:

Serpentijn asbest

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)
Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

losse vezels

Monster Nr.

Jvo

gehalte  (%)

SL21-3+4 SL21 (30-100) SL21 (30-100)

Drogestof

Onderzoc

ht (%)

nee

nee

losse vezels

asbestcement

interval (mg/kg ds)

ja
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C
-1

3
-2

2
8

9
8

8
8

8
-N

L
-P

1

Blad 1 van 1

DirecteurKamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V.











Rapportageblad  verzameld materiaal

Monsternr. : 682498

Datum onderzoek : 09-02-2024

tot. asbest-

houdend

type a b c d e f materiaal (g)

aantal 22

gram 541,0

a 12,5 10 15

b

c

d

e

niet asbesthoudend

f - - -

- - -

- - -

gevonden MIN MAX

asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram

Serpentijn 22 67,6 54,1 81,2

Amfibool 0 0,0 0,0 0,0

Totaal 22 67,6 54,1 81,2

-

-

--

-

-

MAX %

golfplaat

ja/nee type
gem %

SL01-3 SL01 (75-100)

Hechtgebonden asbest

541,0

MIN%Omschrijving soorten

Monster 

omschrijving:

ja chrysotiel

D
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3
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2
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9
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4
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Rapportageblad  verzameld materiaal

Monsternr. : 682499

Datum onderzoek : 09-02-2024

tot. asbest-

houdend

type a b c d e f materiaal (g)

aantal 6 3 4

gram 109,4 15,1 24,5

a 12,5 10 15

b 70 60 80

c

d

e

niet asbesthoudend

f - - -

- - -

- - -

gevonden MIN MAX

asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram

Serpentijn 6 13,7 10,9 16,4

Amfibool 3 10,6 9,1 12,1

Totaal 9 24,3 20,0 28,5

-

-

--

-

steen

-

MAX %

golfplaat

ja/nee type

nee

gem %

isolatiemateriaal

SL02-1 SL02 (10-60)

Hechtgebonden asbest

124,5

MIN%Omschrijving soorten

amosiet

Monster 

omschrijving:

ja chrysotiel
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Rapportageblad  verzameld materiaal

Monsternr. : 682500

Datum onderzoek : 09-02-2024

tot. asbest-

houdend

type a b c d e f materiaal (g)

aantal 15 1 2

gram 491,1 66,4 8,1

a 12,5 10 15

b 12,5 10 15

c

d

e

niet asbesthoudend

f - - -

- - -

- - -

gevonden MIN MAX

asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram

Serpentijn 16 69,7 55,8 83,6

Amfibool 0 0,0 0,0 0,0

Totaal 16 69,7 55,8 83,6

-

-

--

-

hout, steen

-

MAX %

golfplaat

ja/nee type

ja

gem %

vlakke plaat

SL03-1 SL03 (0-50)

Hechtgebonden asbest

557,5

MIN%Omschrijving soorten

chrysotiel

Monster 

omschrijving:

ja chrysotiel
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Rapportageblad  verzameld materiaal

Monsternr. : 682501

Datum onderzoek : 09-02-2024

tot. asbest-

houdend

type a b c d e f materiaal (g)

aantal 2 1

gram 137,9 17,2

a 12,5 10 15

b 70 60 80

c

d

e

niet asbesthoudend

f - - -

- - -

- - -

gevonden MIN MAX

asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram

Serpentijn 3 29,3 24,1 34,4

Amfibool 0 0,0 0,0 0,0

Totaal 3 29,3 24,1 34,4

-

-

--

-

-

MAX %

golfplaat

ja/nee type

ja

gem %

pakking

SL04-2 SL04 (30-75)

Hechtgebonden asbest

155,1

MIN%Omschrijving soorten

chrysotiel

Monster 

omschrijving:

ja chrysotiel

D
O

C
-1

3
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Rapportageblad  verzameld materiaal

Monsternr. : 682502

Datum onderzoek : 09-02-2024

tot. asbest-

houdend

type a b c d e f materiaal (g)

aantal 13 5 2 1

gram 206,9 108,5 8,8 7,8

a 12,5 10 15

b 12,5 10 15

c 1,05 0,1 2

d

e

niet asbesthoudend

f - - -

- - -

- - -

gevonden MIN MAX

asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram

Serpentijn 20 39,5 31,5 47,5

Amfibool 0 0,0 0,0 0,0

Totaal 20 39,5 31,5 47,5

Monster 

omschrijving:

ja chrysotiel

324,2

MIN%Omschrijving soorten

chrysotiel

SL05-1 SL05 (0-45)

Hechtgebonden asbest
MAX %

golfplaat

ja/nee type

ja

gem %

vlakke plaat

ja chrysotielvlakke plaat

-

-

klei

- -

-

-
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Rapportageblad  verzameld materiaal

Monsternr. : 682503

Datum onderzoek : 09-02-2024

tot. asbest-

houdend

type a b c d e f materiaal (g)

aantal 3 2

gram 44,9 35,8

a 12,5 10 15

b 12,5 10 15

c

d

e

niet asbesthoudend

f - - -

- - -

- - -

gevonden MIN MAX

asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram

Serpentijn 5 10,1 8,1 12,1

Amfibool 0 0,0 0,0 0,0

Totaal 5 10,1 8,1 12,1

Monster 

omschrijving:

ja chrysotiel

80,7

MIN%Omschrijving soorten

chrysotiel

SL06-3 SL06 (70-100)

Hechtgebonden asbest
MAX %

vlakke plaat

ja/nee type

ja

gem %

golfplaat

-

-

- -

-

-
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Rapportageblad  verzameld materiaal

Monsternr. : 682504

Datum onderzoek : 09-02-2024

tot. asbest-

houdend

type a b c d e f materiaal (g)

aantal 5

gram 342,6

a 25 20 30

b

c

d

e

niet asbesthoudend

f - - -

- - -

- - -

gevonden MIN MAX

asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram

Serpentijn 5 85,7 68,5 102,8

Amfibool 0 0,0 0,0 0,0

Totaal 5 85,7 68,5 102,8

-

-

--

-

-

MAX %

isolatiemateriaal

ja/nee type
gem %

SL06-4 SL06 (70-100)

Hechtgebonden asbest

342,6

MIN%Omschrijving soorten

Monster 

omschrijving:

nee chrysotiel

D
O
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3
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2
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Rapportageblad  verzameld materiaal

Monsternr. : 682505

Datum onderzoek : 09-02-2024

tot. asbest-

houdend

type a b c d e f materiaal (g)

aantal 1 1 1

gram 6,4 10,0 15,2

a 90 80 100

b 12,5 10 15

c 3,5 2 5

d

e

niet asbesthoudend

f - - -

- - -

- - -

gevonden MIN MAX

asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram

Serpentijn 3 7,5 6,4 8,7

Amfibool 0 0,0 0,0 0,0

Totaal 3 7,5 6,4 8,7

-

-

--

-

-

board ja chrysotiel

MAX %

pakking

ja/nee type

ja

gem %

vlakke plaat

SL08-1 SL08 (0-50)

Hechtgebonden asbest

31,6

MIN%Omschrijving soorten

chrysotiel

Monster 

omschrijving:

nee chrysotiel

D
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C
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3
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9
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Rapportageblad  verzameld materiaal

Monsternr. : 682506

Datum onderzoek : 09-02-2024

tot. asbest-

houdend

type a b c d e f materiaal (g)

aantal 5 7 1 5

gram 219,9 72,5 2,2 59,6

a 12,5 10 15

b 37,5 30 45

c 7,5 5 10

d

e

niet asbesthoudend

f - - -

- - -

- - -

gevonden MIN MAX

asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram

Serpentijn 13 54,8 43,9 65,8

Amfibool 0 0,0 0,0 0,0

Totaal 13 54,8 43,9 65,8

-

-

--

-

onderlaag, steen

-

vlakke plaat ja chrysotiel

MAX %

vlakke plaat

ja/nee type

ja

gem %

board

SL09-3 SL09 (70-120)

Hechtgebonden asbest

294,6

MIN%Omschrijving soorten

chrysotiel

Monster 

omschrijving:

ja chrysotiel
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Rapportageblad  verzameld materiaal

Monsternr. : 682507

Datum onderzoek : 09-02-2024

tot. asbest-

houdend

type a b c d e f materiaal (g)

aantal 3 2

gram 57,7 15,0

a 52,5 45 60

b 7,5 5 10

c

d

e

niet asbesthoudend

f - - -

- - -

- - -

gevonden MIN MAX

asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram

Serpentijn 5 31,4 26,7 36,1

Amfibool 0 0,0 0,0 0,0

Totaal 5 31,4 26,7 36,1

-

-

--

-

-

MAX %

zeil

ja/nee type

ja

gem %

golplaat

SL10-1 SL10 (30-100)

Hechtgebonden asbest

72,7

MIN%Omschrijving soorten

chrysotiel

Monster 

omschrijving:

ja chrysotiel

D
O

C
-1

3
-2

2
8

9
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7
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9
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Rapportageblad  verzameld materiaal

Monsternr. : 682508

Datum onderzoek : 09-02-2024

tot. asbest-

houdend

type a b c d e f materiaal (g)

aantal 1 2 3 20 1

gram 84,8 101,3 98,4 96,6 84,1

a 12,5 10 15

b 12,5 10 15

c 17,5 15 20

d 1,05 0,1 2

70 60 80

e 7,5 5 10

niet asbesthoudend

f - - -

- - -

- - -

gevonden MIN MAX

asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram

Serpentijn 27 47,8 37,7 57,9

Amfibool 20 67,6 58,0 77,3

Totaal 27 115,4 95,6 135,2

nee

-

-

-

vlakke plaat gewapend

-

-

-

ja

vlakke plaat

pakking

chrysotiel

amosiet

ja chrysotiel

MAX %

vlakke plaat

ja/nee type

ja

gem %

golfplaat

SL11-2 SL11 (70-120)

Hechtgebonden asbest

465,2

MIN%Omschrijving soorten

chrysotiel

Monster 

omschrijving:

ja

chrysotiel

chrysotiel
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Rapportageblad  verzameld materiaal

Monsternr. : 682509

Datum onderzoek : 09-02-2024

tot. asbest-

houdend

type a b c d e f materiaal (g)

aantal 5 1

gram 83,0 14,0

a 12,5 10 15

b

c

d

e

niet asbesthoudend

f - - -

- - -

- - -

gevonden MIN MAX

asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram

Serpentijn 5 10,4 8,3 12,5

Amfibool 0 0,0 0,0 0,0

Totaal 5 10,4 8,3 12,5

-

-

--

-

golfplaat

-

MAX %

golfplaat

ja/nee type
gem %

SL12-1 SL12 (0-50)

Hechtgebonden asbest

83,0

MIN%Omschrijving soorten

Monster 

omschrijving:

ja chrysotiel

D
O

C
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Rapportageblad  verzameld materiaal

Monsternr. : 682510

Datum onderzoek : 09-02-2024

tot. asbest-

houdend

type a b c d e f materiaal (g)

aantal 6

gram 179,5

a 17,5 15 20

b

c

d

e

niet asbesthoudend

f - - -

- - -

- - -

gevonden MIN MAX

asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram

Serpentijn 6 31,4 26,9 35,9

Amfibool 0 0,0 0,0 0,0

Totaal 6 31,4 26,9 35,9

-

-

--

-

-

MAX %

golfplaat

ja/nee type
gem %

SL13-1 SL13 (0-50)

Hechtgebonden asbest

179,5

MIN%Omschrijving soorten

Monster 

omschrijving:

ja chrysotiel

D
O

C
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3
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Rapportageblad  verzameld materiaal

Monsternr. : 682511

Datum onderzoek : 09-02-2024

tot. asbest-

houdend

type a b c d e f materiaal (g)

aantal 4 2

gram 232,2 258,3

a 12,5 10 15

b 12,5 10 15

c

d

e

niet asbesthoudend

f - - -

- - -

- - -

gevonden MIN MAX

asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram

Serpentijn 6 61,3 49,1 73,6

Amfibool 0 0,0 0,0 0,0

Totaal 6 61,3 49,1 73,6

-

-

--

-

-

MAX %

golfplaat

ja/nee type

ja

gem %

vlakke plaat

SL14-3 SL14 (100-140)

Hechtgebonden asbest

490,5

MIN%Omschrijving soorten

chrysotiel

Monster 

omschrijving:

ja chrysotiel

D
O

C
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3
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Rapportageblad  verzameld materiaal

Monsternr. : 682512

Datum onderzoek : 09-02-2024

tot. asbest-

houdend

type a b c d e f materiaal (g)

aantal 2 2

gram 17,3 22,2

a 12,5 10 15

3,5 2 5

b 12,5 10 15

c

d

e

niet asbesthoudend

f - - -

- - -

- - -

gevonden MIN MAX

asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram

Serpentijn 4 4,9 4,0 5,9

Amfibool 2 0,6 0,3 0,9

Totaal 4 5,5 4,3 6,8

Monster 

omschrijving:

ja

crocidoliet

chrysotiel

39,5

MIN%Omschrijving soorten

chrysotiel

SL16-1 SL16 (20-35)

Hechtgebonden asbest
MAX %

vlakke plaat

ja/nee type

ja

gem %

vlakke plaat

-

-

- -

-

-
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Rapportageblad  verzameld materiaal

Monsternr. : 682513

Datum onderzoek : 09-02-2024

tot. asbest-

houdend

type a b c d e f materiaal (g)

aantal 2 11 6 4

gram 60,8 283,9 191,6 89,3

a 12,5 10 15

b 12,5 10 15

c 3,5 2 5

d 12,5 10 15

3,5 2 5

e

niet asbesthoudend

f - - -

- - -

- - -

gevonden MIN MAX

asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram

Serpentijn 23 61,0 47,2 74,7

Amfibool 4 3,1 1,8 4,5

Totaal 23 64,1 49,0 79,1

Monster 

omschrijving:

ja

chrysotiel

chrysotiel

625,6

MIN%Omschrijving soorten

chrysotiel

SL18-2 SL18 (50-150)

Hechtgebonden asbest
MAX %

vlakke plaat

ja/nee type

ja

gem %

golfplaat

crocidoliet

ja chrysotielvlakke plaat met cellulose vezels

vlakke plaat

-

-

-

ja

-

-

-
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Rapportageblad  verzameld materiaal

Monsternr. : 682514

Datum onderzoek : 09-02-2024

tot. asbest-

houdend

type a b c d e f materiaal (g)

aantal 1 3

gram 18,9 67,4

a 12,5 10 15

b 12,5 10 15

1,05 0,1 2

c

d

e

niet asbesthoudend

f - - -

- - -

- - -

gevonden MIN MAX

asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram

Serpentijn 4 10,8 8,6 12,9

Amfibool 3 0,7 0,1 1,3

Totaal 4 11,5 8,7 14,3

Monster 

omschrijving:

ja chrysotiel

86,3

MIN%Omschrijving soorten

chrysotiel

SL19-1 SL19 (0-25)

Hechtgebonden asbest
MAX %

vlakke plaat

crocidoliet

ja/nee type

ja

gem %

vlakke plaat

-

-

- -

-

-
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Rapportageblad  verzameld materiaal

Monsternr. : 682515

Datum onderzoek : 09-02-2024

tot. asbest-

houdend

type a b c d e f materiaal (g)

aantal 2 1 1

gram 63,4 4,3 7,5

a 12,5 10 15

7,5 5 10

b 3,5 2 5

c

d

e

niet asbesthoudend

f - - -

- - -

- - -

gevonden MIN MAX

asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram

Serpentijn 3 8,1 6,4 9,7

Amfibool 2 4,8 3,2 6,3

Totaal 3 12,8 9,6 16,1

-

-

--

-

steen

-

MAX %

golfplaat

ja/nee type

ja

gem %

vlakke plaat

SL20-1 SL20 (20-40)

Hechtgebonden asbest

67,7

MIN%Omschrijving soorten

chrysotiel

Monster 

omschrijving:

ja

crocidoliet

chrysotiel

D
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3
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2
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9
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Rapportageblad  verzameld materiaal

Monsternr. : 682516

Datum onderzoek : 09-02-2024

tot. asbest-

houdend

type a b c d e f materiaal (g)

aantal 8

gram 197,6

a 12,5 10 15

b

c

d

e

niet asbesthoudend

f - - -

- - -

- - -

gevonden MIN MAX

asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram

Serpentijn 8 24,7 19,8 29,6

Amfibool 0 0,0 0,0 0,0

Totaal 8 24,7 19,8 29,6

-

-

--

-

-

MAX %

golfplaat

ja/nee type
gem %

SL21-1 SL21 (30-100)

Hechtgebonden asbest

197,6

MIN%Omschrijving soorten

Monster 

omschrijving:

ja chrysotiel
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Rapportageblad  verzameld materiaal

Monsternr. : 682517

Datum onderzoek : 09-02-2024

tot. asbest-

houdend

type a b c d e f materiaal (g)

aantal 9 2 1

gram 529,4 93,2 6,6

a 12,5 10 15

7,5 5 10

b 12,5 10 15

c

d

e

niet asbesthoudend

f - - -

- - -

- - -

gevonden MIN MAX

asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram

Serpentijn 11 77,8 62,3 93,4

Amfibool 9 39,7 26,5 52,9

Totaal 11 117,5 88,7 146,3

Monster 

omschrijving:

ja

crocidoliet

chrysotiel

622,6

MIN%Omschrijving soorten

chrysotiel

SL22-1 SL22 (40-70)

Hechtgebonden asbest
MAX %

golfplaat

ja/nee type

ja

gem %

golfplaat

-

-

- -

-

-
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Rapportageblad  verzameld materiaal

Monsternr. : 682518

Datum onderzoek : 09-02-2024

tot. asbest-

houdend

type a b c d e f materiaal (g)

aantal 4

gram 149,7

a 12,5 10 15

3,5 2 5

b

c

d

e

niet asbesthoudend

f - - -

- - -

- - -

gevonden MIN MAX

asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram

Serpentijn 4 18,7 15,0 22,5

Amfibool 4 5,2 3,0 7,5

Totaal 4 24,0 18,0 29,9

-

-

--

-

-

MAX %

golfplaat

ja/nee type
gem %

SL24-1 SL24 (50-100)

Hechtgebonden asbest

149,7

MIN%Omschrijving soorten

Monster 

omschrijving:

ja

crocidoliet

chrysotiel

D
O
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2
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Fotobijlage: 2303/173/SF-02, Veersedijk Hendrik-ido-Ambacht
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Noordoevers BRM - Hendrik-Ido-Ambacht

Grondbalans - ontgraven, aanvullen en afvoeren vervuilde grond

Datum: 21 december 2023

Versie: 03

fase 1a - ontgraven fase 1a - aanvullen vervuilde grond

bouwput appartementen 800 m2 0,50 m 400 m3 bouwput appartementen 800 m2 1,15 m 920 m3

bouwput woningen 800 m2 0,45 m 360 m3 bouwput woningen 800 m2 1,15 m 920 m3

bouwput dijkwoningen 265 m2 1,70 m 450,5 m3 bouwput dijkwoningen 265 m2 1,15 m 305 m3

bouwput bergingen dijkwoningen 50 m2 0,35 m 17,5 m3 bouwput bergingen dijkwoningen 50 m2 0,40 m 20 m3

verhardingen 2280 m2 0,15 m 342 m3 verhardingen 2280 m2 0,50 m 1140 m3

tuinen woningen 470 m2 0,25 m 117,5 m3 tuinen woningen 470 m2 1,00 m 470 m3

groenvoorzieningen zijde dijklichaam 1060 m2 1,50 m 1590 m3 groenvoorzieningen zijde dijklichaam 1060 m2 1,00 m 1060 m3

groenvoorzieningen overige 1940 m2 0,45 m 873 m3 groenvoorzieningen overige 1940 m2 1,00 m 1940 m3

riooltracé (extra ontgraving) 600 m2 1,20 m 720 m3 riooltracé (extra ontgraving) 600 m2 1,20 m 720 m3

nutstracé (extra ontgraving) 395 m2 0,60 m 237 m3 nutstracé (extra ontgraving) 395 m2 0,60 m 237 m3

voorbelasting (geraamd op ca. 1.00m) 2280 m2 1,00 m 2280 m3

8660 m2 5108 m3 8660 m2 6542 m3 3470 m3

opvullen ruimte tussen bestaande en nieuwe damwand 85 m2 2,00 m 170 m3

(tot 1.00m minus toekomstig maaiveld)

aanvullen fundatie bouwput appartementen 800 m2 0,45 m 360 m3

aanvullen fundatie bouwput woningen 800 m2 0,40 m 320 m3

aanvullen fundatie bouwput dijkwoningen 265 m2 0,35 m 93 m3

aanvullen fundatie bouwput bergingen dijkwoningen 50 m2 0,30 m 15 m3

te ontgraven verontreinigde grond 5108 m3 958 m3

vervoeren vervuilde grond naar depot t.b.v. herschikken 958 m3

afvoeren vervuilde grond 4150 m3

aanvoeren zand 6542 m3

aanvoeren teelaarde 3470 m3

grondzand



fase 2a - ontgraven fase 2a - aanvullen vervuilde grond

bouwput appartementen 5710 m2 0,85 m 4854 m3 bouwput appartementen 5710 m2 1,15 m 6567 m3

verhardingen 1465 m2 0,90 m 1319 m3 verhardingen 1465 m2 0,50 m 733 m3

groenvoorzieningen 1770 m2 1,00 m 1770 m3 groenvoorzieningen overige 1770 m2 1,00 m 1770 1770 m3

riooltracé (extra ontgraving) 400 m2 1,15 m 460 m3 riooltracé (extra ontgraving) 400 m2 1,20 m 480 m3

nutstracé (extra ontgraving) 685 m2 0,55 m 377 m3 nutstracé (extra ontgraving) 685 m2 0,60 m 411 m3

voorbelasting (geraamd op ca. 1.00m) 3815,00 m2 1,00 m 3815 m3

10030 m2 8779 m3 8945 m2 13775 m3 1770 m3

opvullen ruimte tussen bestaande en nieuwe damwand 668 m2 3,25 m 2170 m3

(tot 1.00m minus toekomstig maaiveld)

aanvullen fundatie bouwput appartementen 5710 m2 0,35 m 1999 m3

te ontgraven verontreinigde grond 8779 m3 4169 m3

vervoeren vervuilde grond naar depot t.b.v. herschikken 4169 m3

afvoeren vervuilde grond 4610 m3

aanvoeren zand 13775 m3

aanvoeren teelaarde 1770 m3

fase 3a - ontgraven fase 3a - aanvullen vervuilde grond

bouwput appartementen 3310 m2 0,60 m 1986 m3 bouwput appartementen 3310 m2 1,15 m 3807 m3

bouwput woningen 1260 m2 0,90 m 1134 m3

verhardingen 2700 m2 0,15 m 405 m3 verhardingen 2700 m2 0,50 m 1350 m3

groenvoorzieningen 700 m2 0,10 m 70 m3 groenvoorzieningen overige 700 m2 1,00 m 700 700 m3

riooltracé (extra ontgraving) 400 m2 1,40 m 560 m3 riooltracé (extra ontgraving) 400 m2 1,20 m 480 m3

nutstracé (extra ontgraving) 460 m2 0,75 m 345 m3 nutstracé (extra ontgraving) 460 m2 0,60 m 276 m3

voorbelasting (geraamd op ca. 1.00m) 4380 m2 1,00 m 4380 m3

8830 m2 4500 m3 11950 m2 10993 m3 700 m3

opvullen ruimte tussen bestaande en nieuwe damwand 200 m2 2,50 m 500 m3

(tot 1.00m minus toekomstig maaiveld)

aanvullen fundatie bouwput appartementen 3310 m2 0,50 m 1655 m3

aanvullen fundatie bouwput appartementen 1260 m2 0,45 m 567 m3

te ontgraven verontreinigde grond 4500 m3 2722 m3

vervoeren vervuilde grond naar depot t.b.v. herschikken 2722 m3

afvoeren vervuilde grond 1778 m3

aanvoeren zand 10993 m3

aanvoeren teelaarde 700 m3

zand grond

zand grond
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Vestiging, datum : Nuenen, 25 maart 2024 

Ons kenmerk : 2310/256/ML-02 

Uw kenmerk : - 

Behandeld door :  

Gecontroleerd door :  

Betreft : NLO-toets PAK-verontreiniging Noordoevers te Hendrik-Ido-Ambacht 

 

Conform de concept Handreiking NLO - Natuurlijke Lozing van verontreinigd grondwater op 

Oppervlaktewater (opgesteld door Tauw, kenmerk: R001-1265867CDR-V04-baw, d.d. 8 oktober 

2020) is gekeken naar emissie-/immissie-aanpak van de grondwaterverontreiniging met PAK in 3 

stappen:  

1. Bronaanpak. Volgens de genoemde Handreiking is deze stap bij bodemsaneringsprojecten 

niet relevant, omdat de verontreiniging zich al in het milieu bevindt. Het verwijderen van 

bronnen van verontreinigingen valt onder stap 2.  

2. Minimalisatie. In deze stap wordt beoordeeld in welke mate zuivering van het water 

noodzakelijk is voordat deze wordt geloosd. Er wordt onder andere gekeken naar de relatie 

tussen milieu-impact van een lozing en ‘in rede te verlangen kosten’ om de lozing te 
beperken. Deze stap is nader uitgewerkt in het informatiedocument Kosteneffectiviteit van 

maatregelen ter beperking van wateremissies 2018.  

3. Immissietoets. In deze stap wordt beoordeeld of vanuit waterkwaliteitsoogpunt een nog 

verdergaande bronaanpak en/of zuivering nodig is dan volgt uit de eerste twee 

toetsingsstappen. Dit wordt bepaald op basis van kwaliteit en omvang van het 

ontvangende oppervlaktewater waarop geloosd wordt en de relevante normen die daarin 

gelden. Deze toetsingsstap is nader uitgewerkt in het informatiedocument Handboek 

Immissietoets 2016. 

Ad 1 

Zoals aangegeven is deze stap conform de Handreiking niet van belang bij bodemsaneringen. 

Verwijderen van bronnen van verontreiniging valt volgens de Handreiking onder stap 2.  

 

Ad 2 

Gezien de grote omvang van de sterke verontreiniging met PAK in het grondwater, zou zuivering 

van het grondwater een extreem hoge kostenpost zijn. Het betreft namelijk 48.000 m3 grondwater 

dat sterk verontreinigd is met PAK. De kosten voor sanering van een dergelijke hoeveelheid 

grondwater zijn niet verenigbaar met de ‘redelijkheid en billijkheid’ die worden genoemd in de 
wetgeving en met de in de handreiking genoemde ‘in rede te verlangen kosten’. In het genoemde 
informatiedocument staat dat de kosten zich moeten verhouden tot de milieu-impact van de lozing. 

Gezien de uitkomst van stap 3, waaruit blijkt dat de concentratie PAK in het oppervlaktewater niet 
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Uit de triviaaltoets volgt dat de concentratieverhogingen van de diverse PAK’s allemaal ruim lager 
zijn dan 75%.  

 

Onafhankelijk van de uitkomst van de triviaaltoets wordt ook de achtergrondwaardetoets 

uitgevoerd.  

 

Stap 3 - achtergrondwaardetoets 

Bij de achtergrondwaardetoets wordt nagegaan of de bekende concentraties in het ontvangende 

oppervlaktewater voldoen aan de jaargemiddelde normen. In de nabijheid van de saneringslocatie 

is geen bestaand meetpunt met achtergrondconcentraties aanwezig. De dichtstbijzijnde 

meetpunten zijn gelegen in de Lek en de Oude Maas, op meer dan 5 kilometer afstand van de 

saneringslocatie. Deze meetpunten worden niet representatief geacht voor de waterkwaliteit nabij 

de saneringslocatie. Zoals aangegeven in het programma, mag de achtergrondconcentratie in het 

ontvangende water op 0 worden gezet als de achtergrondconcentratie niet bekend is.  

Uit de achtergrondwaardetoets volgt dat de achtergrondconcentraties lager zijn dan de 

jaargemiddelde normen.  

 

Conclusie emissie-/immissie-aanpak van de grondwaterverontreiniging 

 

Uit de doorlopen stappen volgt dat de lozing voldoet. Er hoeven derhalve geen verdere sanerende 

maatregelen genomen te worden met betrekking tot de uitstroom van grondwater richting het 

oppervlaktewater.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen 

hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Tritium Advies B.V. 

 

 

Projectleider bodem 

 

Dit document is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een handtekening. De inhoud is aantoonbaar gecontroleerd 

en vrijgegeven. Het document mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Door derden aangebrachte wijzigingen 

en/of toevoegingen dan wel oneigenlijk gebruik van het document vallen niet onder de verantwoording van Tritium Advies . 

 

Bijlagen 
Bijlage 1: Toetsing benzo(a)anthraceen 

Bijlage 2: Toetsing benzo(a)pyreen 

Bijlage 3: Toetsing benzo(g,h,i)peryleen 

Bijlage 4: Toetsing benzo(k)fluoranteen 

Bijlage 5: Toetsing chryseen 

Bijlage 6: Toetsing fluoranteen 

Bijlage 7: Toetsing indeno(1, 2,3-cd) pyreen 
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